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o zkousce : Soudinitel difuze radonu v PVC-P folii
MAPEPLAN® UG 15 zji§tény podle metodiky K124/02/95
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Tento protokol miize byt reprodukovan jediné cely, jeho cast pouze s pisemnym
souhlasem  zkuSebni laboratore. Vysledky zkouSek se (ykaji vyhradné piredméru
zkousky (zkusebniho vzorku). Veskerd porovndani namérenych hodnot s pozadovanymi
hodnotami jsou uvedena v souladu s ustanovenim (SN EN ISO /IEC17025:2005
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V souladu s pozadavky na protiradonové izolace stanovenymi CSN 73 0601
"Ochrana staveb proti radonu z podloZi" bylo provedeno méfeni souCinitele difuze
radonu v PVC-P folii se signalni oranzovou vrstvou Mapeplan® UG 15. Méfeni
probihalo od 17.6.2016 do 1.7.2016.

Zkusebni vzorky

Zkusebni vzorky byly vyfiznuty z materialu, dodaného dne 23.5.2016 zéstupcem
zékaznika, panem ing. J. Opichalem. Vzorky pfevzal a pod znackami 23/16/J (1 aZ 6)
oznadil doc. ing. M. Jiranek. Pro stanoveni soucinitele byly pouzity vzorky o pruméru
160 mm a 200 mm a tloust’ce 1.45 mm. Testovany spoj byl jednostopy horkovzdusny
svar o Sifce 60 —~ 80 mm.

Zku$ebni metodika

Soucinitel difuze radonu byl stanoven podle akreditované metodiky K124/02/95.
podle které se zkusebni vzorek upne mezi dvé nddoby. Radon difunduje izolaci ze
spodni (zdrojové) nadoby do horni. Po dosazeni rovnovazného stavu pod izolaci a v
izolaci se v horni nadobé& zméki narist objemové aktivity radonu, z n¢hoZ sc¢ vypocte
soudinitel difuze radonu. Metodika byla schvdlena Stainim Gradem pro jadernou
bezpeénost dne 6.8.1998.

Laboratorni podminky
Mapeplan® UG 15 — materidl
Rovnovéazna koncentrace radonu ve spodni nadobé: 44.3 + 1.3 MBg/m”
e s - 3
I'ok radonu do horni nadoby: 13,7 £ 2.1 Bg/m™s

Mapeplan” UG 15 - spoj

Rovnovazna koncentrace radonu ve spodni nadobé: 46,9 + 1.4 MBg/m’
; o < 3

Tok radonu do horni nadoby: 12,5 £ 0.9 Bg/m’s

Merici zakizeni: monitor radonu RDA 200 (N12), mikrometricky Sroub (N11)
Laboratorni teplota: 21°C + 2°C

Relativni vlhkost vzduchu v laboratofi: 35 % £ 4 %

Tlakovy rozdil mezi spodni a horni nddobou: 0 Pa
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Vysledky zkouSky

Vysledky opakovanych zkousek jsou shruty v nasledujici tabulce:

MATERIAL SOUCINITEL DIFUZE D (m%/s)

praumér nejistota méieni
Mapeplan® UG 15 T +0,2.10™"
Mapeplan® UG 15, spoj 2,0.10™" +0,2.10™"

Uvedena nejistota méfeni je roziifena nejistota s koeficientem K = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida

pravdépodobnosti pokryti asi 95 %

Doporuceni
Vhodnost pouziti materidlu na protiradonovou izolaci se v konkrétnim pripadé
posoudi v souladu s CSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podlozi".

Zkousku provedl: Doc. ing. Martin Jirdnek, CSe.
Protokol vypracoval: Doc. ing. Martin Jirdnek, CSc. . Tl

pracovnik - specialista

konec protokolu




